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The Chemical Company

CONIPUR® M 860 Thix

Poliiiretan Esasli, iki Bilesenli, Solventsiz, Tiksotropik Su izolasyon Membrani

Tanimi

CONIPUR® M 860 Thix politiretan esasl, iki bilesenli,
solventsiz, gatlak 6rtme (crack bridging) 6zelligine sa-
hip, tiksotropik, aclil ylzeyler icin su izolasyon memb-
ranidir.

Kullanim Yerleri

e Catl, teras ve teras bahcelerde,

e Ucak hangarlannda,

e Tunellerde,

e Toplama tanklarinda,

e Yeralti su depolarinda,

e Otoparklarin yalitiminda ve kaplamasinda,.
e SUs havuzlarnda,

e Kanallarda,

e Depolarda kullanilir.

Avantajlan
e Yiksek mekanik dayanimlara sahiptir.
e Acll yUzeylerde kullanilabilir.

e Zor detaylarda kolay ¢ézUm saglar.
e Kenar, kose ve derz detaylarinin ¢6zimune gerek kal-

Teknik Ozellikleri

madan guvenle kullanilir.

e Uygulamasi hizlidir ve gabuk karlenir.

e Monolitik uygulama sagdlar, derz, bindirme vs detaylan
yoktur.

e Dogru astar kullanimi ile birgok ylizeye yapisma 6zel-
ligi vardir.

e Zemine %100 aderans saglar.

e Buhar gecirgenligi sayesinde kabarma riski azdir.

e Catlak drtme yetenegine sahiptir.

o Sirekli su temasinda kullanilabilir.

e Solventsizdir.

Uygulama Prosediiri
Yizey Hazirhgi

CONIPUR® M 860 Thix uygulamasinda, zemin hazirli-
g1 ve dogru astar kullanimi ¢ok dnemlidir.

Uriiniin uygulanacagi beton zeminler, tip C25 ya da mi-
nimum 350 doz kalitede ve en az 3 haftalik olmalidir.
Ylzey haziridindan sonra, zemin betonunun mukave-
meti minimum 1,5 N/mm? olmalidir. Zemin betonunun
nem orani %4’G gegmemelidir (CM aleti ile dlgtimus).
Gerekirse bir nem gegirimsiz tabaka uygulanmalidir.

Conipur M 860 Thix Bilesen A Politiretan Recine
Conipur M 860 Thix Bilesen B Poliliretan Sertlestirici
Karisim Yogunlugu 1,05 kg/litre
Viskozite Macun
Shore A Sertligi 75
Cekme Dayanimi DIN53504 15 N/mm?
Kopmada Uzama DIN53504 700 %
Yirtima Dayanimi DIN53515 21 N/mm
Kullanma Stiresi 10°C 35 dak.
25°C 25 dak.
30°C 15 dak.
Yeniden Kaplanabilme Suresi At 10°C  Min. 8 sa
Maks. 2 g
At20°C  Min. 5 sa
Maks. 1 g
Uygulanacak Zeminin Sicakligi Min. 5°C Maks. 30°C
Bagil Nem Maks. 90 %

Yukaridaki degerler 23 °C’de ve %50 bagil nem icin verilmistir. Yliksek sicakiiklar sdreleri kisaltir, disik sicakliklar sdreleri uzatir
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Zemin sicaklidi minimum +8°C’de sabit kalmali ve seb-
nem noktasinin en az +3°C Uzerinde olmasina dikkat
edilmelidir.

Tam yUzeyler, saglam, taslyici, tozsuz, kuru ve temiz ol-
malidir. Ylzey, aderansi zayiflatacak her turlli yag, gres,
pas ve parafin kalintilarndan anndinimalidir. Yag emmis
yUzeylerde olusan kopuk tabakasi blastrack veya rota-
tiger yardimi ile alinmali, olusan toz tabakasi endustriyel
sUpurgeler ile stpurdlmelidir. Yagh ylzeyler tedarikginin
talimatlan dogrultusunda kimyasal temizlik deterjani
ile temizlenmelidir. En son olarak, beton yuzey su jeti
yardimi ile temizlenmeli ve fazla su islak/kuru vakumlu
sUpurge ile alinmalidir.

Beton

CONIPUR® M 860 Thix, CONIROOF, CONIDECK,
CONIBRIDGE politiretan su izolasyon ve kaplama
sistemlerinin bir parcasidi. CONIPUR® M 860 Thix
uygulamasl yapilacak zeminler énceden uygun MAS-
TERTOP astar ile astarlanmis olmali, kaplama yeniden
kaplanabilme sUresi igerisinde uygulanmalidir.

Asfalt

Asfalt su jeti ile temizlenmelidir. YUk altinda kalacak uy-
gulamalarda, asfaltin yik kaldirma kapasitesi, kullanim-
daki yUklemelere uygun olmalidir. Asfalt ylzey, en az
agregalann %601 ortaya ¢ikacak sekilde shotblast ile
temizlenmelidir.

Bitim

Kabarmalar agimal ve kurutulmalidi. Ana catlaklar
tamir edilmeli ve Uzerine bant uygulamasi yapimalidir.
CONIPUR® M 860 Thix, 1 siyah APP yapilan Gzerine
uygulamaya uygun degildir ve bu yUzeyler icin bir astar
bulunmamaktadir.

Plywood

BUtUn derzler temizlenmeli ve bantlanmalidir.

Demir/Gelik

Astar uygulamasindan ¢nce SA 2,5 kalitesinde kum-
lanmalidir.

Astar
Zemin Yapisi Astar
Bitum MASTERTOP P 698
Beton MASTERTOP P 677
Uzerine
MASTERTOP P 691
Asfalt MASTERTOP P 660 veya
MASTERTOP BC 375 N
Plywood MASTERTOP P 660 veya
(6n hazirlik testlerinin MASTERTOP P 691
yaplimasi énerilir)
GRP/GFK MASTERTOP P 691
Demir ve gelik MASTERTOP P 681
Diger metaller MASTERTOP P 684
(6rn. aliminyum, ¢inko)
Eski CONIPUR MASTERTOP P 691
membranlar
Kanstirma

CONIPUR®M 860 Thix karigsim oranina gore kullanima
hazir setler halinde temin edilmektedir. Kansima bas-
lamadan 6nce malzeme sicakliklannin +15°C-+25°C
arasinda oldugundan emin olunmalidi. CONIPUR® M
860 Thix B bileseni pigment icerir. Homojen renk elde
edinceye kadar B bileseni, epoksi/politiretan recine
kanstirma ucu takimig 300-400 devir/dk’lk mekanik
kanstiricl ile 3-4 dakika, icerisine hava suriklenmeden
iyice kanstinimalidir. Daha sonra A bileseninin tamami B
bileseni icerisine bosaltimall ve A bileseninin kabinda
malzeme kalmadigindan emin olunmalidi. CONIPUR®
M 860 Thix A+B homojen bir kansim elde edilinceye
kadar en az 3 dakika kanstirimaldir. A kabinin kena-
nnda ve tabanindaki malzeme iyice kanstirimalidir. ilk
kanstirma kabindaki malzeme, temiz bir kabin igerisine
alinarak bir stire dinlendiriimeli ve yaklagik 1 dakika tek-
rar kanstinimalidir.

Karigsim Oranlari

CONIPUR® M 860 Thix | Bilesen. A | Bilesen. B
Karnsim Miktari 2,5Kkg 25 kg
Karisim Yogunlugu 1,05 kg/litre

Uygulama Metodu

CONIPUR®M 860 Thix, istenilen kalinlik elde edilecek
sekilde, mala yardimi ile uygulanmalidir.

Son Kat

CONIPUR® M 860 Thix yeterli UV dayanimina sahip
degildir. Kullanim sekline ve amacina gore cesitli son
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kat Urlnleri bulunmaktadir. Uygun malzeme kullanimi
icin BASF Yapi Kimyasallan San. A.S. Teknik Ser-
vis'ine danigiimalidir.

Sarfiyat
1,05 kg/m?
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

e Asir sicak, yagisli veya riizgarl havalarda veya ortam
ve ylzey sicakligi +10°C’nin altinda ya da +30°C’nin
Uzerinde ise, uygulama yapimamalidir.

e Uygun sicakliklarda yapilacak uygulamalarda, kullani-
lacak malzemeler, 1 - 2 glin 6nceden uygulama alanina
getirilip depolanmali ve ortam sartlanna uyum saglama-
sl saglanmalidir.

e Asin soguk havalarda yapilacak uygulamalarda, isi-
ticilar yardimi ile ortam ve zemin sicakliginin artinimasi
saglanmall, malzemenin islenebiliriginin artinlmasi igin,
ambalajlar +20-+25°C’de sartlandinlarak kullanima ha-
zir hale getirilmelidir.

e Epoksi ve polidretan esasl zemin sistemleri, uzman
uygulamacilar tarafindan uygulanmalidir.

® Recine esasli sistemlerin calisma ve reaksiyon surele-
ri, ortam ve zemin sicakligindan ve havadaki bagil nem-
den etkilenir. DUsUk sicakliklarda kimyasal reaksiyon
yavaslar, bu da kullanma sUresini, Uzerinin kaplanabil-
me slresini ve ¢alisma zamanini uzatir. Ayni zamanda
viskozite yUkseldiginden sarfiyat artar. Yuksek sicaklik-
lar, kimyasal reaksiyonu artinr ve yukarida belirtilen za-
manlar buna bagdli olarak kisalir. Malzemenin tamaminin
kUrtinG tamamlamasi icin ortam ve zemin sicakligi, izin
verilen minimum sicakligin altina dismemelidir. Kapla-
manin tamamlanmasindan sonra, kaplama en az 24
saat direkt su temasindan korunmalidir. Eger bir su te-
masi olursa, bu kaplama Uzerinde karbonatlasma ve
yumusama yaratacak ve bu da, kaplamanin dzelliklerini
yitirmesine neden olacaktir. Boyle bir durum karsisinda
kaplamanin tamami zeminden kaldirimali ve yenilen-
melidir.

e CONIPUR®M 860 Thix kullanima hazir setler halinde
Uretilmistir. Uygulama esnasinda karnisim igerisine sol-
vent vs katimamalidir.

e Karistirma, epoksi/politiretan kanstirma ucu takimis
300 - 400 devir/dk’lik mekanik karistirict ile yapiimalidir.
* EL ILE KARISTIRMA YAPILMAMALIDIR.

e ilk kanstirma yapildiktan sonra, kansim mutlaka te-
miz bir kaba alinmall ve tekrar kanstinimalidir. Malzeme
ilk kanstirma kabindan dokulerek kullanildigi takdirde,
ylizeyde reaksiyona girmemis serbest bilesenler sert-
lesmeden kalacaktr.

e Kullaniimis ambalajlar birbirinin icerisine gegirilerek
yapismas! saglanmall ve ambalajlanin tekrar kullanimi
engellenmelidir.

Aletlerin Temizlenmesi

Kullanilan aletler uygulamadan hemen sonra solvent ile
temizlenmelidi. CONIPUR® M 860 Thix sertlestikten
sonra yUzeyden ancak mekanik ydntemler ile temizle-
nebilir.

Ambalaj

27,5 kg set
Bilesen A: 2,5 kg teneke kutu
Bilesen B: 25 kg teneke kutu

Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
dondan korunarak depolanmalidir. Kisa streli depola-
malarda, en fazla 3 palet Ust Uste konulmali ve ilk giren
ilk cikar sistemi ile sevkiyat yapiimalidir. Uzun sUreli de-
polamalarda ise, paletler Ust Uste konulmamalidir.

Raf Omrii

Uygun depolama kosullarinda Uretim tarihinden itibaren
12 aydir. Acilmis ambalajlar uygun depolama kosulla-
rnda saklanarak 1 hafta icinde kullanimalidir.

Guvenlik Onlemleri

Uygulama esnasinda, Is ve isci saghgi kurallarina uy-
gun is elbisesi, koruyucu eldiven, gdzlik ve maske
kullaniimalidir. Kirlenmemis malzemelerin tahris edici
etkilerinden dolayi, bilesenler cilde ve géze temas et-
tirlmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sa-
bunla yikanmali, yutulmasi durumunda acilen doktora
basvuruimalidir. Uygulama alanlarina yiyecek ve icecek
malzemeleri sokulmamalidir. Cocuklarin erisemeyecedi
yerlerde depolanmalidir.

Ayrintili bilgi igin Guvenlik Bilgi Formu’na (Material Sa-
fety Data Sheet) bakimalidir.

Sorumluluk

Bu teknik bilgi fdylnde yer alan veriler, bilimsel ve pratik
bilgilerimize dayanmaktadir. BASF Yapi Kimyasalla-
n San. A.S. sadece UrinUn kalitesinden sorumludur.
Uriniin nerede ve nasil kullanilacagi ile ilgili yazili éne-
riler disindaki ve/veya hatall kullanimlardan dolay: olu-
sabilecek sonuglardan BASF Yapi Kimyasallan San.
A.S. sorumlu tutulamaz. Bu teknik bilgi foyU, yenisi
baslilincaya kadar gecerli olup eski basimlan hikimsiz
kilar (06/2011).



